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                    EVALUACIÓN FORMATIVA 1: QUÍMICA DE LOS POLÍMEROS 

 
INDICADORES DE LOGRO:  
1.- Reconocer y diferenciar los polímeros según la composición y estructura de sus cadenas. 
2.- Clasificar los polímeros según su origen. 
3.- Reconocer las reacciones de síntesis que dan lugar a los polímeros. 
4.- Identificar las características de los polímeros de adición y de condensación. 
5.-  Apreciar las ventajas y desventajas de la fabricación de polímeros en el desarrollo de la industria 
química. 

 
Estimado Alumno de  Tercero Medio:  
La siguiente evaluación formativa es para que Tú mismo evalúes tus 
aprendizajes. 
 

 

I.- Selección Múltiple: Encierre en un círculo la alternativa que consideres correcta.  
    (2 Ptos c/u = 50 Ptos Total) 
 

1).-  El proceso por el que se unen los monómeros para formar un polímero se llama: 
a) Adición. 
b)  Copolimerización. 
c) Condensación. 
d) Polimerización. 
e) Sustitución. 
 
2).- Se llama homopolímeros a aquellos polímeros formados por: 
a) La repetición de dos o más monómeros distintos. 
b) La repetición alternada de monómeros diferentes. 
c) La repetición de monómeros iguales. 
d) La repetición de monómeros iguales agrupados de manera de polímeros en bloque. 
e) La repetición de monómeros iguales con la forma de ramificados. 
 
3).- En el proceso de síntesis de polímeros, los polímeros de adición se forman en tres etapas 
denominadas: 
a) Iniciación, continuación y terminación. 
b) Iniciación, propagación y terminación. 
c) Iniciación, propagación y funcionalidad. 
d) Iniciación, continuación y finalización. 
e) Iniciación, secuencia y terminación. 

 
4).- ¿Cuál de las aseveraciones sobre los polímeros sintéticos es incorrecta? 
a) Son biodegradables 
b) Son macromoléculas de elevado peso molecular. 
c) Sus estructuras pueden ser lineales o ramificadas. 
d) Están formados por muchos monómeros, que pueden ser iguales o distintos. 
e) Se pueden encontrar a la forma de polímeros injertados. 
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5).-  ¿Qué nombre reciben los polímeros que una vez que han sido moldeados pueden modificar 
su forma al aplicarles calor? 
 a) Resinas. 
 b) Termoestables. 
 c) Copolímeros. 
 d) Termoplásticos. 
 e) Plásticos. 
 
6).- Los copolímeros corresponden a un tipo especial de polímero caracterizado por: 
a) Ser termoestables. 
b) Estar formado por monómeros idénticos. 
c) Presentar múltiples ramificaciones. 
d) Estar formado por más de un tipo de monómero. 
e) Por ser considerado un Homopolímero. 
 
7).-  En las reacciones de polimerización por condensación, generalmente, intervienen 
monómeros que poseen el (los) siguiente(s) grupo(s) funcional(es): 
 I.-  Dialcoholes.     II.- Diaminas.     III.- Amida.      IV.- Diácido Carboxílico. 
a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) I, II, IV. 
e) I, III, IV. 
 
8).- La polimerización por adición consiste en la unión sucesiva de monómeros, que presentan 
en su estructura química: 
 a) Solo enlaces simples. 
 b) Uno o más enlaces dobles. 
 c) Enlaces dobles y triples. 
 d) Solo enlaces triples. 
 e) No presentan enlaces. 
 
9).-  La polimerización por condensación se caracteriza porque se produce: 
a)  Desprendimiento de un átomo de hidrógeno. 
b)  Reacción entre monómeros insaturados. 
c)  Absorción de una molécula de agua durante el proceso. 
d)  Liberación de moléculas simples, generalmente agua. 
e)  Incorpora una molécula simple de ácido clorhídrico. 
 
10).-  Es (son) propiedad(es) característica(s) de los polímeros sintéticos: 
    I.- Resistencia a la Tensión.       
    II.- Moldeabilidad.         
    III.- Resistencia Mecánica. 
  a) Solo I. 
  b) Solo II. 
  c)  Solo III. 
  d) I y III. 
  e) I, II y III. 
 
11).-  Estructuralmente los polímeros se consideran cadenas: 
  a) Como raíces de un árbol. 
  b) Infinitamente largas. 
  c) Lineales y ramificadas. 
  d) Solo como dendritas. 
  e) Lineales y solo como redes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
12).- Químicamente los polímeros están constituidos por: 
  a)  Solo los elementos químicos carbono  e hidrógeno. 
  b)  Un conjunto de más de veinte monómeros. 
  c)  Cadenas cortas de homopolímeros. 
  d)  Cadenas largas de copolímeros. 
  e)  Un conjunto de menos de veinte monómeros. 
 
13).-  De acuerdo al tipo de monómeros que forman la cadena, los polímeros se clasifican en: 
 a)  Monómeros y Copolímeros. 
 b) Copolímeros al azar y Copolímeros injertados. 
 c)  Homopolímeros y Copolímeros. 
 d)  Copolímeros en bloque y Copolímeros Alternado. 
 e)  Copolímeros y Heteropolímeros. 
 
14).- Los polímeros con estructura ramificada se pueden presentar en forma de:  
  a) Redes, raíces y círculos. 
  b) Redes, estrellas y dendritas. 
  c) Estrellas, dendritas y lineales. 
  d) Dendritas, raíces y estrellas. 
  e) Redes, dendritas, raíces. 
 
15).-  La (s)  característica (s)  de los termoplásticos es (son): 
    I.- Rígidos a temperatura ambiente.   
   II.- Moldeables varias veces.  
   III.- Son  reciclables. 
  a) Solo I. 
  b) Solo II 
  c)  Solo III. 
  d) I y III. 
  e) I, II y III. 
 
16).-  El Copolímero  en bloque se forma cuando: 
  a) Se unen  los monómeros al azar. 
  b) Se ubican los monómeros de manera alternada. 
  c) Se unen en grupos, dos de un monómero y tres de otro y se repite. 
  d) Se une una cadena de monómeros y se le agrega otra cadena de otro diferente. 
  e) Se unen un Copolímero y un Homopolímero. 
 
17).-  Los que se conocen como Biopolímeros son aquellos: 
  a) Formados por polímeros naturales como algodón y el caucho. 
  b) Formados por polímeros  sintéticos como el PVC y PET. 
  c) Formados por polímeros naturales como los polisacáridos y ácidos nucleicos. 
  d) Formados por polímeros naturales como la seda y el caucho. 
  e) Formados por polímeros como el poliestireno y el kevlar. 
 
18).-  Cuando en un envase plástico aparece el logo con un número en su interior.   
          Este nos quiere informar lo siguiente: 
a) Puede favorecer la clasificación del plástico. 
b) Es un código internacional. 
c) Nos indica las características principales de los plásticos. 
d) Nos indica los usos de los plásticos. 
e) Todas las anteriores.        
 
19).-  ¿Cómo identificarías un polímero cuya estructura es …ABABABABABABABAB…..? 
a) Homopolímero. 
b) Copolímero al Azar. 
c) Copolímero Alternado. 
d) Copolímero en Bloque. 
e) Copolímero Injertado. 
 
 



 
 

20).- Un polímero que se forma cuando el monómero que lo origina presenta dos puntos de 
ataque puede ser: 
I.- Homopolímero. 
II.- Copolímero. 
III.- Ramificado. 
IV.- Lineal. 
a) I y II. 
b) II y III. 
c) I, II y III. 
d) I, II y IV.  
e) Todas las anteriores. 

 
21).- Las unidades monoméricas básica de las proteínas son: 
a) Lípidos. 
b) Azúcares. 
c) Aminoácidos. 
d) Nucleótidos. 
e) Ribosa. 

 
22).- ¿Cuál (es) de las siguientes alternativas representan características de los polímeros? 
I.- Poseer un elevado peso molecular. 
II.- Estar formados siempre por diferentes unidades monoméricas. 
III.- Estar constituidos por monómeros iguales o diferentes. 
IV.- Provenir solo de moléculas naturales. 
a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) I y III. 
e) I, II y IV. 
 
23).- Si la unidad manomerica que se repite en un polímero es:  
 
 
 
 

 
a) Un Copolímero en bloque. 
b) Un Heteropolímero alternado. 
c) Un Homopolímero al azar. 
d) Un Homopolímero. 
e) Un Homopolímero alternado.    

 
24).- De los siguientes polímeros ¿Cuáles tienen un origen natural: 
I.- Teflón. 
II.- Nylon. 
III.- Algodón. 
IV.- Seda. 
a) Solo I y II. 
b) Solo II y III. 
c)    Solo III y IV. 
d) Solo I y III. 
e) Solo II y IV. 
 
25.- Es una característica propia de los polímeros termoplásticos: 
a) No pueden ser moldeados por calentamiento. 
b) Se descompone químicamente por el calor. 
c) Son aquellos que se obtienen de monómeros que poseen un doble enlace. 
d) Son aquellos que en su polimerización generan una molécula pequeña. 
e) Son moldeables por calentamiento ya que ablandan con el calor. 
 
 



 
 
 
 
II.- Desarrollo: Para las siguientes preguntas realice un desarrollo lo más completo posible, 
según la pregunta realizada. 
 
 
1.-  Defina claramente entregando por lo menos cuatro ideas de  ¿qué se entiende por 
Polímero? (8 Ptos). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Indique tres características importantes de la Polimerización por Adición.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-  Indique las tres propiedades mecánicas que debe presentar un Polímero Sintético y 
explique una de ellas. 

1.- Los  polímeros están formados por unidades básicas llamadas monómeros. 
 
2.- Cuando los monómeros suman más de 20 unidades hablamos de polímero, por 
eso los polímeros son considerados macromoléculas de un alto peso molecular. 
 
3.- Los polímeros pueden ser homopolímeros (formado por monómeros iguales) y 
pueden ser copolímeros (formado por monómeros diferentes). 
 
4.- Para que se formen los polímeros debe ocurrir una reacción química que una los 
monómeros, llamándose reacción de Polimerización y puede ser por adición o 
condensación. 
 

 

1.- La polimerización por Adición puede ocurrir en etapas: iniciación, propagación y 
término. 
 
2.-  Se produce entre monómeros que presentan uno o más  dobles y triples enlaces. 
 
 
3.- Pueden presentar un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo o algún  grupo 
funcional como halógeno (Flúor, cloro, bromo o iodo), ácido carboxílico y éster. 

1.- Resistencia: Es la medida de cuenta tensión se necesita para romper un polímero. 
 
 
 
2.- Dureza: Según la dureza pueden ser rígidos (no sufren deformaciones) y también 
pueden ser flexibles (soportan deformaciones y no se rompen fácilmente).  
 
 
 
3.- Elongación: Se refiere al cambio de forma que experimenta un polímero cuando se 
somete a una tensión.  


